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RESUMO: 
 
2500 caracteres 

Introdução O trabalho consistiu no estudo da resistência a corrosão de 

ligas de alumínio 6061 e cobre eletrolítico imersas em biodiesel de 

canola. Amostras de ambas ligas foram imersas em biodiesel durante o 

período de 7, 30, 60 e 90 dias. O comportamento das amostras foi 

avaliado durante todo esse período com a realização de ensaios de 

corrosão. Também foi feita a caracterização das superfícies das amostras 

após o contato com biodiesel. Além disso, a análise do biodiesel inicial 

e após o contato com as ligas. Objetivos. Avaliar a utilização das 

referidas ligas não ferrosas na indústria dos biocombustíveis para fins de 

estocagem. Avaliar a degradação e a acidez do biodiesel durante todo o 

período do ensaio. Caracterizar a superfície das amostras após o contato 

com biodiesel ao longo do tempo. Metodologia. Foram confeccionados 

corpos de prova de ambas ligas preparados de acordo com as normas 

vigentes. O biodiesel de canola foi sintetizado e as amostras foram 

imersas durante os períodos de 7, 30, 60 e 90 dias. Os testes de corrosão 

foram feitos a partir da perda de massa das amostras com posterior 

cálculo da taxa de corrosão. Foi feita a caracterização das superfícies 

das ligas e do biodiesel inicial e após o contato de acordo com as normas 

da ANP. Resultados. As amostras das ligas de cobre apresentaram 

elevadas taxas de corrosão em comparação às amostras de alumínio. 

Ambas as ligas mostraram redução na resistência a corrosão após 7 dias 

de ensaio, o que pode estar relacionado a formação de um filme de óxido 

que protege a superfície da corrosão. Na superfície das amostras de cobre 

eletrolítico foi observado uma corrosão generalizada e por pite durante 

todo o tempo do ensaio. A caracterização do biodiesel em contato com a 

liga de cobre mostrou elevados índices de acidez e elevada degradação. 

As amostras da liga de alumíno apresentaram menores taxas de corrosão, 

apesar de mostrar pontos de corrosão na sua superfície. A degradação 

observada para o biodiesel em contato com as ligas de alumínio foi bem 

menor em comparação as ligas de cobre. Conclusão. Os resultados 

demonstraram que os objetivos foram atingidos. O cobre mostrou ser um 

material incompatível com o biodiesel devido a elevadas taxas de 

corrosão observadas sem a presença de um antioxidante.    

 

PALAVRAS-CHAVE 
Biodesel. Corrosão. Ligas não ferrosas. 

LOCAL DE REGISTRO E 
NÚMERO 

 Preencher apenas quando for:  patente  ou Software/Aplicativo/ 
desenho industrial com registro de propriedade intelectual 
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FINALIDADE: 

A compatibilidade com biodiesel de uma vasta gama de materiais vem 

sendo estudada atualmente. O biodiesel é altamente higroscópico e 

possui baixa estabilidade oxidativa, algumas das características que 

propiciam o desenvolvimento de corrosão. A corrosão das ligas 

metálicas pode afetar o desempenho dos componentes do motor, a 

degradação do combustível e promover a formação de depósitos de 

corrosão dentro do motor. O trabalho tem como objetivo avaliar a 

resistência a corrosão das ligas de alumínio 6061 e cobre eletrolítico em 

contato com biodiesel de canola. Os resultados podem demonstrar o 

potencial de utilização dessas ligas na indústria dos biocombustíveis.   



                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

ANEXOS: 

 

ANEXO A: CARTA DE APOIO DE EMPRESA/INDUSTRIA/OUTRO 
 

 ANEXO B: CONTRATO DE PARCERIA OU DOCUMENTO 
SIMILAR 
 

 ANEXO C:  DOCUMENTO CONTENDO A EXIGÊNCIA DO 
SIGILO DA ENTIDADE PARCEIRA OU ÓRGÃO QUE EXIJA O 
SIGILO 
 

 ANEXO D: RELATÓRIO/ARTIGO DESCRITIVO DO PTT (documento 
não necessário para patentes,  software/aplicativo/ desenho industrial com 
registro de propriedade intelectual e PTT com sigilo). 

 
X ANEXO E: OUTRO. QUAL? Declaração da empresa onde o 
trabalho foi desenvolvido. 
 



                                                                                                          

 

DADOS PARA CADASTRO NA PALATAFORMA SUCUPIRA 
 

ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO: 

Materiais metálicos 

LINHA DE PESQUISA: 
 Desenvolvimento e Caracterização de materiais Metálicos 

PROJETO DE 
PESQUISA: 

Revestimentos Metálicos e Tratamentos de Superfície 

MODALIDADE 
(profissional ou 
acadêmica): 

 

PROFISSIONAL 

RECURSOS E 
VÍNCULOS DO PTT 

 

DEMANDANTE: 
 

AVANÇOS 
TECNOLÓGICOS/GRAU DE 
NOVIDADE: 
 Alto 

X Médio 

 Baixo 

 
HÁ LICENCIAMENTO: 
X Não 

 Sim. 
Onde:   

SITUAÇÃO ATUAL DA 
PRODUÇÃO: 

 Aceito/Depositado 

 Publicado/Concedido 

 Implementado 

 
IMPACTO – NÍVEL 

 Alto 

X Médio 

 Baixo 

 
IMPACTO – DEMANDA 

X Espontânea 

 Por Concorrência 

 Contratada 

IMPACTO – OBJETIVO 
PESQUISA 

 Experimental 

x   x Solução de um problema  
previamente identificado 

 Sem um foco de aplicação 

previamente definido 

 
IMPACTO – TIPO 
X Potencial 

 Real 

 
REPLICABILIDADE 

 Sim 

 Não 

COMPLEXIDADE 

 Alto 

 Médio 
X Baixo 

 
 

INOVAÇÃO 

 Alto teor inovativo 

X Sem inovação 
aparente 

 Baixo teor inovativo 

 Médio teor inovativo 

 

 
ABRAGÊNCIA TERRITORIAL 
Local 

 Internacional 

X Nacional 

 Regional 

IMPACTO – ÁREA 
IMPACTADA PELA 
PRODUÇÃO 

Econômico 

 Ensino 

 Social 

 Cultural 

 Ambiental 

X Científico 

 Aprendizagem 

DECLARAÇÃO DE 
VÍNCULO DO PRODUTO 
COM PDI DA INSTITUIÇÃO 

 Sim 
X Não 

HOUVE FOMENTO? 

 Financiamento 

X Não houve 

 Cooperação 

HÁ REGISTRO/DEPÓSITO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL? 

 Sim 

X Não 

ESTÁGIO DA 
TECNOLOGIA 

Piloto/Protótipo 

 Finalizado/Implantado 
X Em teste 

HÁ TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA/CONHECIMENTO? 

X Sim 

 Não 

 
URL: 



                                                                                                          
 

  Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 
  Indústrias de transformação 
  Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
 descontaminação 
  Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 
  Transporte, armazenagem e Correios 
  Alojamento e alimentação 
  Informação e comunicação 

SETOR DA 
SOCIEDADE 
BENEFICIADO PELO 
IMPACTO 

 Atividades Financeiras, de seguros e Serviços relacionados 
 Atividades Imobiliárias 
X Atividades Profissionais, cientificas e técnicas 
 Atividades administrativas, Serviços complementares 
 Administração pública, defesa e seguridade social 

  Educação 
  Saúde humana e serviços sociais 
  Artes, cultura, esporte e recreação 
  Outras atividades de serviços 
  Serviços domésticos 
  Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
  Indústrias extrativas 
  Eletricidade e gás 

 

Fontes consultadas: 

CAPES. GT de Produção Técnica. Relatório de Grupo de Trabalho. 

Brasília: CAPES,. 2019. Produto. Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-
br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf 

Ficha da área de Materiais quadriênios 2017-2020 e 2021-2024. Disponível em: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/documentos/avaliacao/MATERIAIS_2.0.pdf 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ 

Plataforma Sucupira, preenchimento do coleta Capes, 2023. 
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